Brisse Fijo
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MODELOS DISPONIBLES:

BRF-2000

CARACTERISTICAS COMUNES DE LA SERIE:

e Mampara para bafiera y ducha de hoja fija perfilada en aluminio anodizado.

e Disefio minimalista con tornilleria oculta.

e Accesorio percha incluido de serie.

e Vidrio de seguridad de 6 mm de espesor.

e Acabados de perfileria en acabado Plata Brillo, Negro, Oro, Metal Gun, Cobre y
Champagne.

e Barra estabilizadora multiposicién incluida, integrada en el perfil.

e Compensacion de perfiles de hasta 8 mm.

e Producto Ecodisefado.

e Modelos en stock disponibles con Teknoclean incluido.

e Teknoclean opcional en mamparas bajo pedido.

TESTS:

profiltek.

ACABADOS:

e Perfileria anodizada en champagne, negro y cobre.

COMPOSICION/MATERIALES:

Aluminio. Aleacién 6063

Zamak, acero

Perfileria:

Piezas metalicas:

La coleccion BRISSE FIJO cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la mismay que detallamos a continuacion.

Caracteristicas ensayables Método de evaluac

Aptitud a lalimpieza Comprobacién visual. (4.2)

Resistencia al impacto/propiedades de fractura
5.2)

Resistencia a la corrosion 240 horas en niebla salina. (4.4.2)

Resistencia a los productos quimicos y a las
manchas

Resistencia a los ciclos de humedad y secado Sumergir en aguay secar 50 ciclo:

Estabilidad

Resistencia al impacto. (5.6)

Retencion de agua Estanqueidad. (5.7)

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

100 mm radio, 40 particulas como minimo. (5.1,

Reactivos: cidos, alcalis, alcoholes,
blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)
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Componentes plasticos vistos: ABS
Tapas plasticas transparentes: ABS
Rodamientos: .......cc.ueeeeeevvnnes Bolas de acero, pista interior de latén, pista exterior de POM
Gomas: PvC
ion Criterios de cumplimiento Apto

Libre de angulos/aristas vivas, asperezas\no
bordesy rebabas. (4.2)

<

Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)
Resistente a la corrosion. (4.4.2)
No muestra deterioro o coloracién permanente.

(4.4.3)

s. (5.4) No presenta grietas, microfisuras o decoloracion

tras los 50 ciclos. (4.4.4)

Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)

Retiene el agua. (4.4.7)
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EJEMPLO MODELO:

www.profiltek.com


https://www.profiltek.com

